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溶液化学特性对果聚糖在聚偏氟乙烯膜上
吸附的影响
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验室，江苏无锡214122；3．江南大学生物工程学院，江苏无锡214122)

摘 要：活性污泥体系中存在产生果聚糖的诸多微生物，研究其在膜表面的吸附行为有利于控制

膜生物反应器中的膜污染。结果表明，果聚糖在聚偏氟乙烯膜上的吸附可在60 min内达平衡。随

溶液pH值的增大，果聚糖吸附量先降低后增加，在PH一7．0处取得最小值，为20 mg／m2。而吸

附量随离子强度的变化趋势则是先增加后降低，在离子强度为0．004处取得最大值，为39 mg／m2。

果聚糖在聚偏氟乙烯膜表面的吸附等温线遵循兰格缪尔方程，并给出了不同溶液化学条件的吸附

自由能。果聚糖与聚偏氟乙烯膜之间的吸附可能受静电力和范德华力的共同作用，且吸附是可

逆的。
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Effect of Solution Chemistry Conditions on Levan Adsorption onto

PolyVinylidene Fluoride Membrane
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Abstract：The aim of this study was to control membrane fouling through elucidating the

behaviors of levan adsorption onto Polyvinylidene Fluoride(PVDF)membrane in membrane

bioreaetor．It was found that：(1)the Levan adsorption on PVDF membrane reached a balance at

60 min；(2)At the range of pH 7．0，the adsorbed amount was decreased with increasing of pH

(20 mg／m2 at pH 7．O)then continuous increased；(3)the adsorbed amount was increased to 39

mg／m2 when the ionic strength increased to 0．004，then reversed；(4)the adsorption isotherms

followed Langmuir laws；(5)The equation parameters and adsorption free energy were obtained

at different solution chemistry．According to the adsorption free energy，the results presented
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here demonstrated that the interaction between levan and membrane surface was manipulating by

electrostatic(EL)and van der Waals(LW)interaction，and adsorption was reversible．

Key words：adsorption，levan，polysulphone membrane

膜生物反应器(Membrane Bioreactor，MBR)

作为一种新型的废水处理装置，以其诸多优点在废

水处理领域有着广阔的应用前景。但是，膜污染问

题始终是制约MBR大规模商业化应用的关键因素

之一[1]。MBR中的膜污染分为无机污染、有机污

染和生物污染。研究表明，由微生物及其代谢产物

附着或吸附在膜表面或膜孔内引起的污染已成为

污水处理膜过程的重要问题。胞外多糖(Extra—eel—

lular Polysaccharides，EPS)是MBR中膜生物污染

层的重要组成物质。有关EPS的量及其对膜过滤

行为的影响研究较多，也已取得不少成果[z_3]，但由

于膜污染物质组成的复杂性和不确定性以及研究

手段的局限，膜生物污染层中EPS纯品的获取难度

极大，导致其在膜表面的吸附或污染行为及污染机

理研究甚少。

通过2，6位键连接的果聚糖相对分子质量高

达1．0 X 107—2．0 X 107，为紧凑密集排列的球状，

其直径为75"--200 nm，是一个小细菌的1／10大小。

果聚糖分子中含有大量的羟基，具有亲水性[4,s-9]。

活性污泥体系中存在的枯草芽胞杆菌和假单胞菌

均在代谢过程中产生果聚糖[5-7]。聚偏氟乙烯膜

(Polyvinylidene Fluoride，PVDF)具有较强的抗蛋

白质污染能力，近年来在MBR体系中被广泛采用。

据此，作者以果聚糖一聚偏氟乙烯膜为研究对象，重

点考察pH值、离子强度和溶液浓度等溶液化学特

性对果聚糖在聚偏氟乙烯膜表面吸附行为的影响，

同时对其污染机理进行了初步探讨，以期为MBR

中膜污染的控制提供有益参考。

1材料与方法

1．1实验仪器

SCM杯式超滤器：中科院上海应用物理研究所

膜技术中心提供；722可见光分光光度计：上海棱光

技术有限公司产品；酸度计：梅特勒一托利多仪器(上

海)有限公司产品；原子力显微镜：江南大学纺织服

装学院提供。

1．2实验材料

PVDF膜片：中科院上海应用物理研究所膜技

术中心产品；孑L径为0．22 I￡m，有效膜面积33．2

cm2；果聚糖：韩国GMJ Biotech公司产品。

1．3实验方法

吸附实验在杯式超滤器中进行(见图1)。每次

实验取一个膜片置于超滤器底部，铁箍固定。将50

mL已知浓度的果聚糖溶液从超滤器顶端加入，定

时测定果聚糖的浓度。实验过程中，磁力搅拌器持

续搅拌，转子以300 r／min的转速转动，实验温度均

控制在(20土2)℃。

所有实验溶液均用去离子水配制。少量高浓

度的HCl和NaOH用来调节溶液的pH值，离子强

度用NaCl溶液进行调节。

磁力搅拌器

图1吸附实验装置

Fig．1 Schematic of the adsorption experiment

1．4分析方法

果聚糖浓度的测定采用紫外分光光度法，果聚

糖吸附量的测定利用质量平衡原理进行。

2结果与讨论

2．1静态吸附动力学

分别配制20，40，50，100 mg／L的果聚糖溶

液，在pH值为6．5和3．8的条件下分别进行吸附

动力学实验，结果如图2所示。由图2可知，不同果

聚糖质量浓度、不同pH值条件的果聚糖随时间的

变化趋势是相似的。60 min内，果聚糖吸附量几乎

都呈线性增加，之后，变化不大，吸附达平衡。因

此，以下吸附实验终止时间均为60 min。

另外，还发现，同一pH值条件下，随着果聚糖

质量浓度的增加吸附量增大。原因如下：溶液质量

浓度大了，溶液中果聚糖分子数增大，导致其间距

减小，分子间的排斥力增大，使得果聚糖分子在膜

面附近出现的机率增大，容易发生吸附。
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十20 mg／L pH=6．5+40 mg／L pH=6．5+40 mg／L pH=3．8 +50 mg／L pH=6．5+100 mg，L pHi6．5+100 mg／L pH=3．8
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图2果聚糖在PVDF膜上的静态吸附动力学曲线

Fig．2 Adsorption of levan as a function of time under

static condition

2．2溶液pH值对果聚糖吸附行为的影响

配制50 mg／I，离子强度分别为0．000和0．001

的果聚糖溶液，分别在pH值为3．7、5．5、7．0和

8．5下进行吸附实验，结果见图3。溶液pH值对果

聚糖的平衡吸附量有较为显著的影响，碱性条件下

的平衡吸附量明显高于酸性环境，并在pH值为

7．0处取得最小值，为20 mg／m2。
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图3溶液pH值对果聚糖吸附量的影响

Fig．3 Effect of pH on levan adsorption

2．3溶液离子强度对果聚糖吸附行为的影响

由图4可知，PH值为5．5和7．0时，离子强度

对果聚糖吸附量的影响趋势相似，即随离子强度的

增加，吸附量先增加后降低，在J为0．004处取得最

大值，为39 mg／m2。低离子强度低于0．004时，增

加离子强度可以减小PVDF膜与果聚糖分子之间

的静电力，吸附量增大。而在高于0．004的离子强

度下，虽然离子强度的增加同样可使分子间的静电

力降低，但果聚糖分子间静电力的减小超过PVDF

膜与果聚糖分子之间静电力的减小[1引，使多糖分子

之间的聚合程度增大，溶液中能吸附的果聚糖质量

浓度降低，因此，吸附量降低。

2．4吸附等温线

配制20，40，60，80，100 mg／L的果聚糖溶液，

在不同离子强度和pH条件下进行吸附实验，分别

测定平衡吸附量，以起始质量浓度为横坐标，吸附

量为纵坐标，绘制吸附等温线，如图5所示。
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图4溶液离子强度对果聚糖吸附■的影响

Fig．4 Effect of ionic strength on levan adsorption

兰格缪尔吸附等温线方程为[1卜14]

1／A一1／(KA。C，)+1／A。 (1)

式中e为吸附平衡时溶液中果聚糖的浓度；A为每

m2平衡吸附量；A。为最大吸附量；K为吸附平衡常

数；1／A对1／e作图，由直线的斜率可求出不同条

件下的K和A。值，结果列于表2。可见，R2值均高

于0．940 0，兰格缪尔吸附方程可以较好的拟合果

聚糖在PVDF膜上的吸附，即果聚糖的吸附遵循兰

格缪尔吸附方程。

另有报道标准吸附自由能与上述吸附平衡常

数K之间存在如下关系：

△G一一RTInK (2)

式中R为气体常数，为8．314 J／(mol·K))；T为

绝对温度。由式(2)可求得不同条件下的标准吸附

自由能，结果也列于表2。

t1=0．000 pH=5．5+J=O．000 pH=7．0

—-一卢O．004 pH--5．5—’●一卢O．004 pH=8．5

-．g--I---0．007 pH=7．0—．-I=0．007 phi8．5
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图5不同溶液化学条件下果聚糖的吸附等温线

Fig．5 Adsorption isotherms of levan on PVDF mem。

brane at different solution chemistry

据报道，当标准吸附自由能△G在一25 kJ／mol

左右时，吸附过程受氢键控制，吸附不受pH值和离

子强度的控制[12,153；在一50 kJ／toolcl23左右时，受疏
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水键控制；在一7．41 kJ／mol左右时，受范德华力控

制；发生相互作用的表面之间存在水分子时，自由

能在一2．43～--9．75 kJ／mol‘163左右即为静电力控

制。从表2中结果可知，果聚糖在PVDF膜上的吸

附可能受静电作用力与范德华力的共同作用。另

外，AG<0，说明果聚糖在PVDF膜上的吸附是很

容易进行的。

裹2不同溶液化学特性下方程参数及At；

Tab．2 Equation parameters and adsorption free energy at different solution chemistry

传统上习惯用经典的Derjaguin—Landau—

Verwey—Overbeek(DLVO)理论[1 0’”J9]解释亲水

性膜表面与胶体的吸附作用，吸附作用力主要有静

电力和范德华力["]。静电力和范德华力是长程力，

其控制的吸附过程往往是可逆的[1 81，因此，果聚糖

在PVDF膜上的吸附是可逆的。

2．5 AFM观察

图6为干净膜及污染的膜表面AFM照片，溶

液质量浓度为60 mg／L，离子强度为0，室温，吸附

时间60 min。可见，干净膜表面无吸附物，而吸附

后的照片出现亮度较大的斑点，则说明膜表面已经

被污染。

3 结 语

溶液化学特性对果聚糖在PVDF膜上的吸附

图6干净和污染的膜表面原子力照片

Fi晷6 AFM photographs of the surface of clean and

fouled membranes

行为有重要影响。研究果聚糖在PVDF膜上的吸

附机理，对解决PVDF膜生物污染的研究具有一定

的指导意义，对果聚糖是如何吸附到PVDF膜表

面，吸附过程受扩散控制还是吸附反应控制等等，

有待进一步研究。
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·简讯·

“2009国际食品安全与健康高层论坛"在上海举行

“2009国际食品安全与健康高层论坛”于2009年3月25日在上海光大国际会展中心举行。

该论坛由中国发酵工业协会主办、山东省禹城市人民政府和保龄宝生物股份有限公司共同承办，

该论坛已连续举办多年，目前已成为国内规格高、专家多、信息大的食品科技专业论坛。

保龄宝生物股份有限公司是以生物工程为主导的国家级重点高新技术企业、中国食品添加剂

百强企业、“中国功能糖城”的支柱企业，中国公众营养改善OLIGO项目的合作伙伴。其主要产品

低聚糖、高果糖、多元醇等系列产品全部通过国际采标认证，并获功能糖领域唯一的“中国名牌产

品”称号。

此次论坛议题主要包括“食品安全控制与防范”、“健康元素的发展趋势”、“健康配料国家标准

与规范解读”等。来自国内外300余名专家学者及部分食品专业媒体代表出席了此次论坛，我刊

应邀成为此次论坛的媒体支持单位。
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